Karta Praktycznego Stosowania

Markierungsfarbe 108 HBrillux -7

;Vlarkierungs-

szybkoschnaca, matowa, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

A% System barw

L4

IFA1604026

Zakres zastosowania

Do wykonywania oznakowania i aplikacji linii, mniejszych symboli i
piktograméw kontrolnych na asfalcie, powierzchniach betonowych,
jastrychach cementowych itp. W szczegdlnosci do wykonywania
oznakowania w pomieszczeniach komercyjnych i mieszkalnych.

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

- szybkoschngca

- 0 niskim napieciu powierzchniowym

- dobrze kryjgca

- dobra widocznos$¢ w dzien i w nocy

- zatwierdzona jako powioka antyposlizgowa klasy R10 zgodnie z
atestem

Opis produktu

Kolory Nr Scala Nazwa
- 0095 biaty
03.21.18 RAL 1023 verkehrsgelb
27.24.24 RAL 3020 verkehrsrot
63.21.27 RAL 5017 verkehrsblau
81.15.24 RAL 6024 verkehrsgriin
99.00.66 RAL 9017 verkehrsschwarz
Mozliwosé zabarwienia na inne kolory w systemie barwienia Brillux.

Stopien potysku mat
Produkt bazowy powtoka na bazie zywicy akrylanowej, zawierajgca rozpuszczalniki
Gestos¢  ok. 1,3-1,4 g/cm?

Opakowania 31i10|

#/ Brillux

Strona 1z 4 | Karta Praktycznego Stosowania 108 | pl | Stan: 12.06.2023 ..wiecej niz farby



Stosowanie

Rozcienczanie

Barwienie

Opcjonalny dodatek
Floortec Safe-Step 841

Kompatybilnosé

Aplikacja

Wydajnosé

Temperatura aplikacji

Czyszczenie narzedzi

Dane dotyczgce natrysku

Produkt gotowy do uzycia. W razie potrzeby w temperaturach ponizej
+15°C rozcienczac¢ za pomocg Spezial-Kunstharz-Verdiinnung 915 w
niewielkiej ilosci.

Nie barwic.

W celu uzyskania antyposlizgowej powierzchni (klasa oceny

R 10) zgodnie z atestem, przed przystgpieniem do aplikacji do
Markierungsfarbe 108 dodac¢ Floortec Safe-Step 841 w ilosci ok. 3% wagi
i dobrze wymieszac¢. Nakretka opakowania Floortec Safe-Step moze
postuzy¢ jako dozownik. Dodatek w przypadku 3 I: 3 nakretki Floortec
Safe-Step 841 (co odpowiada ok. 90 g). Przestrzega¢ podanych wartosci.
Napetni¢ nakretke do dolnej krawedzi zgbkowania. Wazne: W nakretce
musi by¢é umieszczona biata podkfadka uszczelniajgca. Po przerwie w
pracy dokfadnie wymiesza¢ materiat z dodatkiem Floortec Safe-Step 841.

Do mieszania wytacznie z materiatami wyszczegdlnionymi w niniejszej
karcie praktycznego stosowania.

Markierungsfarbe 108 mozna aplikowaé¢ pedzlem, watkiem lub metodag
natrysku. W przypadku aplikacji pedzlem lub watkiem réwnomiernie
naktada¢ materiat za pomocg pedzla, szczotki malarskiej lub watka.
Dalsze informacje na temat aplikacji metodg natrysku mozna znalez¢ w
ponizszej tabeli ,Dane dotyczgce natrysku”.

Ok. 130-180 ml/m? na warstwe w zaleznosci od szorstkosci podtoza.
Wydajnosc¢ na pasach o dlugosci 1 m w zalezno$ci od szerokosci wynosi
ok.:

Szerokosé: Wydajnosc:

12 cm 20 ml/m

20 cm 32 ml/m

50 cm 80 ml/m

Nie stosowaé w temperaturze otoczenia i obiektu ponizej +5°C.

Bezposrednio po uzyciu za pomocg rozpuszczalnika Spezial-Kunstharz-
Verdunnung 915.

System sl i cl .. . .
natrysku Dysza Cisnienie sprezenia | Cisnienie natrysku Rozcienczanie
Airless " 0,017-0,019 cala ok. 180-200 baréw ok. 100-120 baréw nie rozcienczac

W przypadku aplikacji natryskowej naktada¢ tylko bez dodatku Floortec Safe-Step 841.
) Dane odnosza sie do aplikacji metoda natrysku Airless z wykorzystaniem np. Wagner SF 23 Plus.

# Brillux
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Schniecie (+20°C, wilg. wzgl. 65%

)

Pytosuchos$¢ po ok. 30 minutach, mozliwos¢ dalszej obrébki po ok. 1-2
godzinach. W zaleznosci od grubosci warstwy i warunkéw obiektu
powierzchnia jest utwardzona po uptywie kilku dni.

W przypadku nizszych temperatur i/lub wyzszej wilgotnosci powietrza
nalezy uwzglednic¢ diuzszy czas schniecia.

Przechowywanie

W suchym i chfodnym miejscu. Szczelnie zamyka¢ napoczete
opakowania.

Deklaracja
Wskazéwka

Kod produktu

Przestrzega¢ wskazéwek dot. zagrozen i porad bezpieczenstwa
umieszczonych na etykiecie na opakowaniu, informacji w karcie
charakterystyki oraz przepiséw dot. zapobiegania wypadkom.

BSL50
Przestrzega¢ danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Przebieg prac

Wstepne przygotowanie
podioza

Powitoki

Przed przystgpieniem do aplikacji oczysci¢ podtoze z ttuszczu, pytu,
plam z oleju itp. Podtoze musi by¢ zwarte, suche, czyste, mie¢ dobrg
przyczepnosé i nosnos¢ oraz byé wolne od substancji antyadhezyjnych i
zabezpieczone przed wznoszgcg sie wilgocig. Skontrolowaé no$nos¢ i
przyczepnosé nieuszkodzonych, dwusktadnikowych powitok
podtogowych i dobrze oszlifowaé. W razie potrzeby wykona¢ aplikacje
probna. Nienosne powloki nalezy catkowicie usungc.

Doktadnie wymiesza¢ Markierungsfarbe 108 przed przystgpieniem do
aplikacji. Na powierzchnie przeznaczone do oznakowania natozy¢ kilka
warstw materiatu w duzej ilosci. W razie potrzeby przed przystgpieniem
do aplikaciji oklei¢ powierzchnie i ostoni¢ otoczenie.

Kontrola zdatnosci podtoza

Scieranie

Obcigzenie mechaniczne

Skltonnos$é¢ do zabrudzen

Sprawdzi¢ podtoze pod kgtem przyczepnosci i kompatybilnosci
wykonujgc probke. W zaleznosci od podfoza w powtoce materiatu mogag
wystapic rysy i odpryski. Nie stanowi to wady materiatu i nie podlega
reklamacji.

W przypadku obcigzen mechanicznych moze dojs¢ do Scierania
pigmentéw na powierzchni powtoki. Odpowiada to wtasciwosciom
matowych lakierow jednosktadnikowym i nie podlega reklamacii.

W przypadku duzego natezenia ruchu pieszych, np. na schodach oraz
w przypadku duzego natezenia ruchu pojazdéw, np. wézkéw widtowych,
nalezy stosowacé produkty/systemy dwusktadnikowe.

Ze wzgledu na matowg powierzchnie nalezy, zwtaszcza w miejscach
nienarazonych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, spodziewac sie
wiekszego zabrudzenia oznakowania.
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W przypadku dodania Floortec  Dodanie Floortec Safe-Step 841 nieznacznie zmienia wyglad
Safe-Step 841 powierzchni podtdg. Dzieki okragtemu ksztattowi szklanych kulek
zastosowanie Floortec Safe-Step 841 pozwala na zminimalizowanie
wad powierzchni antyposlizgowej, polegajgcych na tendencji do
zabrudzen i trudnosci w czyszczeniu.

Wskazéwki dotyczace Do czyszczenia Markierungsfarbe 108 nie stosowac agresywnych
czyszczenia srodkéw zawierajgcych rozpuszczalniki, kiore mogg uszkadzacé
powtoke.

Czas uzytkowania Oznakowania na powierzchniach podtdg ulegajg, tak jak wszystkie
powtoki podtogowe, zuzyciu zaleznemu od stopnia uzytkowania.
Indywidualny czas uzytkowania jest w duzym stopniu zalezny od
grubosci warstwy oraz natezenia uzytkowania.

Dalsze dane Nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych w kartach praktycznego
stosowania poszczegdélnych produktéw.

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad
rozwojem produktow oraz na wieloletnim praktycznym doswiadczeniu.
Ttumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z
uwzglednieniem niemieckich ustaw, norm, przepiséw i wytycznych. Jej
tres¢ nie swiadczy o zadnym stosunku prawnym. Uzytkownik/nabywca
nie jest zwolniony z obowigzku kontrolowania produktéw we wiasnym
zakresie pod katem ich przydatnosci do planowanego zastosowania.
Poza tym obowigzujg nasze ogdlne warunki handlowe.

Z chwilg ukazania sie nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej
dotychczasowe dane tracg waznos¢. Aktualna wersja jest dostepna w
internecie.

Brillux Polska Sp. z 0.0.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA

tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@pbrillux.pl
www.brillux.pl
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