Karta Praktycznego Stosowania

Vlieskleber 375

niskoemisyjny, wolny od rozpuszczalnikéw i plastyfikatoréw, gotowy
do uzycia specjainy klej do oktadzin sciennych z gtadkim tytem, do
stosowania wewnatrz S

Zakres zastosowania

Do klejenia gtadkich oktadzin $ciennych na bazie celulozy lub szkia w
pomieszczeniach. Réwniez do klejenia okfadzin $ciennych z gtadkim
tytem, takich jak np. strukturalnych tapet z widékniny (Relief 3490). Do
stosowania na nosnych podtozach, takich jak np. zaszpachlowane tynki
wewnetrzne (w zaleznosci od wytrzymato$ci na $ciskanie), beton, piyty
gipsowo-kartonowe, nieuszkodzone powtoki z farb dyspersyjnych.

- bez konserwantéw, rozpuszczalnikow i plastyfikatorow

- niskoemisyjna

- spetnia wymogi niemieckiej komisji zajmujgcej sie oceng wptywu
substancji budowlanych na zdrowie (AgBB)

- gotowy do uzycia z wykorzystaniem urzgdzen do tapetowania

- 0 dobrej przyczepnosci poczatkowej i dlugim czasie otwarcia

- dobre rozprowadzanie w przypadku aplikacji watkiem oraz natryskiem

- bezbarwny po wyschnieciu

- dyfuzyjny

- do stosowania wewnatrz

Opis produktu

Kolor bezbarwny (po wyschnieciu)
Stopien potysku mat
Produkt bazowy dyspersja polimerowa
Gestosé ok. 1,02 g/cm?®

Opakowania 18 kg

#/ Brillux

Strona 1z 5 | Karta Praktycznego Stosowania 375 | pl | Stan: 30.04.2025 ..wiecej niz farby



Stosowanie

Rozcienczanie

Barwienie
Kompatybilnosé

Aplikacja

Wydajnosé

Temperatura aplikacji

Czyszczenie narzedzi

Z zasady niekonieczne, poniewaz produkt jest gotowy do uzycia. W
razie potrzeby rozcienczy¢ wodg do maks. 5%.

Nie barwic.
Nie miesza¢ z materiatami innego rodzaju.

Aplikacja watkiem i metodg natrysku Airless

W przypadku klejenia oktadzin sciennych réwnomiernie natozyc¢ klej
Vlieskleber 375 na 2-3 szerokos$ciach brytow za pomoca poliamidowego
watka do farby 1314 lub agregatu Airless bezposrednio na podtoze i w
wystarczajgcej ilosci. Przy aplikacji metodg Airless zalecamy dodatkowe
uzycie watka do farby w celu zapewnienia rownomiernego
rozprowadzenia i dozowania kleju. Utozy¢ przycietg gtadka widknine na
mokrym podktadzie i docisng¢ szpachlg dociskowg do tkanin 1323, aby
zapobiec powstawaniu pecherzy powietrza. Unika¢ zanieczyszczenia
kleju na powierzchni. Ewentualne zabrudzenia ostroznie usung¢

wilgotng gabka.

Aplikacja z wykorzystaniem urzadzenia do tapetowania

Vlieskleber 375 jest gotowy do uzycia z wykorzystaniem urzgdzenia do
tapetowania. Przy przecigganiu okfadziny sciennej z widkniny gtadkiej
lub okftadziny Sciennej z gtadkim tytem zwraca¢ uwage na rownomierne
rozprowadzanie kleju bez ubytkéw. Witdknine gtadkg pokryta klejem przy
pomocy urzgdzenia do tapetowania nalezy natychmiast naklei¢ na
Sciane. Dtuzsze nasigkanie utrudnia aplikacje i z zasady nalezy go
unikaé. W przypadku wszystkich innych oktadzin $ciennych
przestrzegac¢ wytycznych producenta. Dalsza obrébka zgodnie z
wczesniejszym opisem.

Przy klejeniu oktadzin $ciennych przestrzegac¢ informacji zawartych w
kartach praktycznego stosowania Xtravlies 1725, Rapidvlies 1525,
Lightvlies 130 i Lightvlies Pro 130, Relief 3490 oraz CreaGlas Gewebe
VG wstepnie zagruntowana cg21. Wtasciwos¢ ,catkowitej
zdejmowalnosci na sucho” w przypadku strukturalnych tapet z widkniny
mozna osiggngc¢ jedynie przy klejeniu klajstrem.

150-160 g/m? w zaleznosci od oktadziny $cienne;.

Do klejenia oktadzin z wiékniny gtadkiej, np. widkniny szklanej CreaGlas
VG 1000 i 1001, Xtravlies 1725, Rapidvlies 1525 i Lightvlies 130,
Lightvlies Pro 130, ok. 150 g/m2.

Réwniez do klejenia oktadzin sciennych z gtadkim tytem, takich jak np.
widkniny Rauvlies, strukturalne tapety z widkniny oraz oktadziny Relief
3490, ok. 160 g/m?2.

Doktadne wartosci zuzycia mozna ustali¢, wykonujgc aplikacje probng
na danym obiekcie.

Nie stosowa¢ w temperaturach powietrza i obiektu ponizej +10 °C.
Korzystne warunki aplikacji w zakresie temperatur otoczenia i obiektu
od +18°C do +25°C.

Czysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

# Brillux

Strona2z5 | Karta Praktycznego Stosowania 375 ..wiecej niz farby



Stosowanie

Dane dotyczace natrysku

System natrysku Dysza? Kat natrysku Cisnienie Rozcienczanie
Airless 0,019-0,021 40°-50° 180200 bar Z reguly bez
cala rozcienczania

1) Z wykorzystaniem agregatéw Ailess o duzej mocy np. Wagner Airless-Spraypack SF 33 Plus Dyspersja 3348,
Brillux ProSpray 39 Select 3494 lub Wagner HeavyCoat Spraypack HC 950 E SSP 3482.

2)W celu uzyskania optymalnego natrysku zalecamy stosowanie dyszy HEA ProTip Diise 519 zielona 3336. W
przypadku korzystania z innych dysz Airless nalezy wczesniej sprawdzi¢ wtasciwosci przetwarzania.

Schniecie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Po wyschnieciu kleju nalezy zaaplikowa¢ dalsze powtoki w postaci
oktadzin sciennych z widkniny gtadkiej.

Przechowywanie

W chtodnym miejscu; chroni¢ przed mrozem. Materiat w oryginalnie
zamknietym opakowaniu zuzy¢ w ciggu 5 lat. Szczelnie zamykac
napoczete opakowania i zuzy¢ materiat w ciggu kilku dni.

Deklaracja

Wskazowki

Kod produktu

Nie wdycha¢ mgieltki natryskowej
Produkt zawiera srodki konserwujgce

D1

Przestrzega¢ danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Przebieg prac

Wstepne przygotowanie

- Podtoze musi by¢ réwne, zwarte, suche, czyste, nosne i wolne od
wykwitdw, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych,

- Istniejgce powtoki nalezy zbada¢ pod wzgledem zdatnosci, nosnosci i

- Catkowicie usung¢ pokrycie $cian, wigcznie z pozostatosciami klajstru i

- W razie potrzeby natozy¢ na podtoze podktad gruntujacy i/lub warstwe

#/ Brillux

podioza

substancji powodujgcych korozje oraz innych powtok posrednich,
ostabiajgcych przyczepnosc.
przyczepnosci.

- Uszkodzone i nieodpowiednie powtoki nalezy usung¢ i poddac
odpowiedniej utylizacji.

- Doktadnie zmy¢ zmywalne, wrazliwe na wode powioki (np. farby
klejowe).

- Stare nieuszkodzone powtoki farb olejnych i lakierow odttuscié,
doktadnie oszlifowa¢ powierzchnie i oczyscic.
tapet.

- Miejsca naprawiane tynkiem fachowo fluatowac.

- Wygtadzi¢ szorstkie podtoza, ubytki itp. za pomocg np. masy do
szpachlowania Briplast Silafill 1886.
posrednia.

- Patrz takze przepisy VOB cze$¢ C, DIN 18363 i 18366 ust. 3.
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Przebieg prac

Podtoza

Warstwa
gruntujaca

Szpachlowanie i
gruntowanie ¥

Klejenie ¥

Powtoka %

ptyty gipsowo-
kartonowe, bloczki
gipsowe, piyty
wiéknowo-gipsowe
zaszpachlowane

tynk gipsowy 1

podioza o zwykiej
chtonnosci, np. tynki
wewnetrzne (zaprawa
wapienna/cementowa®),
beton, Sciany z cegiet
matowe powtoki z farb
dyspersyjnych

opcjonalnie ?
Lacryl Tiefgrund
595 lub Lacryl
Hydro-Gel 695

gtadkie, niechtonne
podtoza z potyskiem,
np. nieuszkodzone
powtoki farb
dyspersyjnych z
potyskiem, powtoki farb
olejnych i lakieréw

Haftgrund 3720

metale niezelazne lub
tworzywa sztuczne

2K-Epoxi
Varioprimer 865 lub
2K-Epoxi
Varioprimer S 864

w razie potrzeby
1-2x za pomocg np.
Briplast Silafill 1886
i gruntowanie za
pomocg Lacryl
Tiefgrund 595

oktadziny Scienne z
widkniny gtadkiej,
np. widknina
szklana CreaGlas
VG 1000 lub 1001,
Xtravlies 1725,
Rapidvlies 1525 lub
Lightvlies 130 oraz
oktadziny scienne z
gtadkim tytem, np.
strukturalne tapety
z widkniny (Relief
3490), klejona za
pomocg Vlieskleber
375

W zaleznosci od
natezenia
uzytkowania,
wymogow i
stopnia potysku za
pomocg farb
dyspersyjnych.
Dla okfadzin
Sciennych z
widkniny gtadkiej
o odpornosci na
szorowanie na
mokro co najmniej
klasy R 2 wg DIN
EN 13300.

) Minimalna odporno$¢ na $ciskanie= 2,0 N/mm? (klasa wytrzymatosci na $ciskanie CS II, CS Ill, CS IV oraz

B1-B7)

2) Wymagane, jezeli na powierzchnie nie zostanie natozona zadna inna warstwa szpachli.

3) Koniecznos¢ i zakres szpachlowania sg zalezne od oczekiwan wzgledem wykonczenia powierzchni. Dla
uzyskania gtadkich, réwnych powierzchni podtoze musi spetnia¢ warunki przynajmniej klasy jakosci Q3 dla
tynkéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych. Wszystkie pozostate podtoza nalezy przygotowaé w oparciu o

powyzszg zasade.

4) Do klejenia wiokniny szklanej CreaGlas Glasvlies VG na powierzchniach o wyzszych wymogach zwigzanych z
klejeniem na mokro zalecamy zastosowanie CreaGlas Gewebekleber 377 po rozcienczeniu woda.

5 W celu uzyskania jednolitej powierzchni, zwlaszcza na podtozach o intensywnym o$wietleniu, nalezy
konsekwentnie naktada¢ powtoki metodg mokre na mokre oraz réwnomiernie rozprowadzac, jednoczesnie

wygtadzajgc.
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Gipsowe masy szpachlowe na Gipsowe masy szpachlowe zalecane przez producentéw ptyt gipsowo-

ptytach gipsowo-kartonowych kartonowych mogg wykazywaé wyjatkowag wrazliwos¢ na dziatanie
wilgoci, ktéra moze prowadzi¢ do pecznienia, powstawania pecherzy, a
nawet pekania (patrz instrukcja nr 2 ,Szpachlowanie ptyt gipsowych,
jakosci powierzchniowe” wydana przez Federalny Zwigzek Przemystu
Gipsowego i Budowlanych Wyrobow Gipsowych). Dlatego tez nalezy
zagwarantowac szybkie schniecie dzieki zapewnieniu dostatecznej
wentylacji i odpowiedniej temperatury.

Nakladanie i rozprowadzanie Przy aplikacji kleju zwraca¢ uwage na odpowiednig ilo$¢ kleju oraz
kleju dobre rozprowadzenie. Zbyt duza ilo$¢ kleju moze prowadzi¢ do
powstawania zgrubien i zaktéca¢ harmonie powierzchni, a takze
sprawiac, ze po wyschnieciu bedg widoczne tgczenia.

Dalsze dane Przestrzega¢ wskazoéwek zawartych w kartach praktycznego
stosowania poszczegdélnych produktéw.

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad
rozwojem produktow oraz na wieloletnim praktycznym doswiadczeniu.
Ttumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z
uwzglednieniem niemieckich ustaw, norm, przepiséw i wytycznych.
Jego tres¢ nie $wiadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego.
Uzytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowigzku kontrolowania
naszych produktéw we wiasnym zakresie pod katem ich przydatnosci
do planowanego zastosowania. W pozostatym zakresie odsytamy do
naszych Ogélnych warunkéw handlowych.

Z chwilg ukazania sie nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej
dotychczasowe dane tracg waznos¢. Aktualna wersja jest dostepna w
internecie.

Brillux Polska Sp. z 0.0.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA

tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@pbrillux.pl
www.brillux.pl

#/ Brillux
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