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Instrukcja czyszczenia

| pielegnacji

Reinigungs- und Pflegeanleitung

dla podtég pokrytych Floortec 2K-Mineralico SL 470 w
systemie z uszczelniajacg powtoka ochronna

Floortec 2K-PU-Siegel 474

Wskazoéwki ogblne

Niniejsza instrukcja czyszczenia
i pielegnacji zawiera ogolne
zalecenia pomagajgce
zachowac dtugg zywotnos¢ i
utrzymac wartos¢ powierzchni
pokrytych Floortec 2K-Mineralico
SL 470. W przypadku doradztwa
indywidualnego lub zwigzanego
Z konkretnym obiektem
zastrzegamy sobie mozliwosé
zalecenia innych $rodkow,
odbiegajgcych od niniejszych
zalecen. Przekazujac niniejszg
instrukcje czyszczenia i
pielegnaciji, zleceniobiorca
spetnia swoj obowigzek zgodnie
z wymogami normy DIN 18365
ustep 3.1.4.

Srodki zapobiegawcze

Mozna zapobiec wnoszeniu
duzej czesci zwyklych
zabrudzen do pomieszczenia,
umieszczajgc przed wejsciami
do pomieszczen lub w strefach
wejsciowych wiasciwe dla
danego obiektu wycieraczki o
odpowiednich wymiarach.

Ich dtugos¢ powinna wynosic
przynajmniej 3-4 kroki (ok. 1,5 m
do 2,5 m).

W przypadku obiektéw o
wiekszym natezeniu
uzytkowania, np. lokali
sklepowych, zaktadow
gastronomicznych i in. nalezy
przewidzie¢ odpowiednio
wieksze powierzchnie. Strefy z
wycieraczkami nalezy
rozmieszczac w taki sposob, aby
zapewnic¢ ich wykorzystanie bez
mozliwo$ci omijania. Dodatkowo
wycieraczki nalezy regularnie
czysci¢ i wymieniac.

Uszkodzone, nieodpowiednie
podkfadki pod krzesta lub ich
brak, a takze nieodpowiedni
rodzaj kétek krzeset, powodujg
silne zuzycie podtdg i dlatego
tez nalezy ich unika¢. Zaleca sie
zastosowanie odpowiednich
podkfadek pod krzesta i meble,
np. systemu podktadek
,scratchnomore” ® oraz
miekkich kétek do krzeset i mebli
(typ W zgodnie z DIN EN 12528
i 12529).

Czyszczenie po
zakonczeniu budowy

Nowe podtogi wykonane z
wykorzystaniem Floortec 2K-
Mineralico SL 470 mozna
poddawaé ewentualnemu
czyszczeniu dopiero po
catkowitym utwardzeniu powioki
ochronnej Floortec 2K-PU-
Siegel 474 (po uptywie ok. 7
dni). Do pierwszego czyszczenia
po zakonczeniu budowy
wykorzystac preparat
czyszczacy PU Reiniger 3429,
rozcienczony wodg w
proporcjach 1:10. Wydajno$¢
(bez rozcienczania): ok. 20
ml/m2,

W przypadku niewielkich
zabrudzeh mozna zmniejszy¢
stezenie preparatu odpowiednio
do stopnia zabrudzenia.
Rozprowadzi¢ roztwor
czyszczacy ha powierzchni
podtogi, a po uptywie ok. 10
minut wyczyscic jg z
wykorzystaniem polerki
jednotarczowej wyposazonej w
szczotke szorujgcg lub
czerwong naktadke. Zebra¢
zabrudzong wode za pomocg
chtonnego mopa lub odkurzacza
wodnego Sprihsauger 3254 z
koncéwka do gtadkich podtég.
Sptuka¢ powierzchnie
podtogowe czystg wodg do
catkowitego usuniecia resztek
preparatu czyszczgcego.
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Utrzymanie w
czystosci/przecieranie

Podtogi nalezy czysci¢
codziennie i na biezgco w
zaleznosci od stopnia
zabrudzenia. Nalezy przy tym
usuwac kurz i brud bez
pozostawiania smug i resztek.
Zabieg ten pozwala wydtuzyé
zywotno$¢ powierzchni i
zmaksymalizowac trwato$¢
pierwszej pielegnacji. W celu
biezgcego utrzymania podfogi w
czystosci stosowac preparat
czyszczacy PU Reiniger 3429,
rozciehczony w proporcjach
1:200 i przeciera¢ podtoge
odpowiednim mopem lub
czysci¢ z wykorzystaniem
maszyny czyszczgcej.
Wydajnos¢: ok. 50 ml na 10 |
wody (starcza na ok. 50 m3).
Jezeli wieksze zabrudzenia nie
dajg sie usung¢ w procesie
przecierania na mokro,
zalecamy czyszczenie z
wykorzystaniem preparatu
czyszczacego PU Reiniger
3429, rozciehnczonego wodg w
proporcjach odpowiednich do
stopnia zabrudzenia (np. 1:50 do
1:100). Czyszczenie nalezy
przeprowadzac z
wykorzystaniem szczotki
szorujgcej/maszyny czyszczacej
lub polerki jednotarczowej z
biatg naktadka.

Biezgce czyszczenie nalezy
wykonywac jedynie,
wykorzystujgc preparat PU
Reiniger 3429. Odradza sie
zastosowanie innych srodkoéw,
poniewaz mogg one m.in.
uszkadza¢ powtoke

pielegnacyjna.

Czyszczenie glebokie

Do usuwania uporczywych
zabrudzeh pogarszajgcych
wyglad powierzchni i
niedajgcych sie usung¢ w
ramach regularnego
czyszczenia lub aby
przygotowac podtoge do odnowy
powtoki ochronnej Floortec 2K-
PU-Siegel 474, nalezy
przeprowadzi¢ czyszczenie
gtebokie.

Na gtadkie powierzchnie
wykonane z wykorzystaniem
Floortec 2K-Mineralico SL 470
natozy¢ preparat do gtebokiego
czyszczenia Grundreiniger R
3263, rozcienczony wodg w
proporcjach 1:5, a po uptywie
ok. 10-15 minut wyczysci¢ je z
wykorzystaniem polerki
jednotarczowej z zielong
naktadkg. Wydajnos¢ (bez
rozcienczania): ok. 25 ml/m?>.
Zebraé zabrudzong wode za
pomocg chtonnego mopa lub
odkurzacza wodnego
Spruhsauger 3254 z koncowkg
do gtadkich podtdg. Po
catkowitym zebraniu brudnej
wody sptuka¢ powierzchnie
podiogowe wodg (najlepiej
cieptg), do catkowitego
usuniecia resztek preparatu
czyszczgcego.

Nastepnie natozy¢
uszczelniajgcg powioke
ochronng w postaci Floortec 2K-
PU-Siegel 474. Przestrzegac¢
przy tym danych z karty
praktycznego stosowania
.Floortec 2K-PU-Siegel 474“.

Odnowa powtoki
uszczelniajgcej

Aby trwale utrzymac dziatanie
ochronne oraz wlasciwosci
zapobiegajgce zabrudzeniom
powierzchni oraz umozliwic
tatwe biezgce czyszczenie,
nalezy regularnie kontrolowac¢
uszczelniajgcg powtoke
ochronng Floortec 2K-PU-Siegel
474 pod katem zuzycia i w razie
potrzeby odnawiac jg w
zaleznosci od warunkéw i
czestotliwosci uzytkowania.
Jezeli uszczelniajgca powtoka
ochronna ulegta takim
uszkodzeniom, ze mineralna
posadzka jastrychowa Floortec
2K-Mineralico SL 470 miejscowo
zabarwita sie pod wptywem
wilgoci na ciemniejszy kolor (np.
podczas regularnego
czyszczenia), konieczna jest jej
natychmiastowa odnowa.

Opisana ponizej procedura
obowigzuje pod warunkiem, ze
podczas uzytkowania
powierzchni podtogowej nie
stosowano zadnych produktow
czyszczacych ani
pielegnacyjnych, tworzgcych
powtoke ochronng ani
zawierajgcych wosk, a wytacznie
zalecany preparat czyszczgcy
PU Reiniger 3429. Jezeli nie
mozna tego potwierdzi¢ z calg
pewnoscig, nalezy skontaktowaé
sie z doradcg firmy Birillux.

W celu odnowy powierzchni
podtogowych nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjg
gtebokiego czyszczenia, aby
catkowicie oczysci¢
powierzchnie z zabrudzen i
innych materiatow. Nastepnie
podda¢ powierzchnie obrébce
polerkg jednotarczowg z
nakfadkg PU.
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Zabieg ten pozwala na
zmatowienie powierzchni i
ewentualnych jej wyréwnanie.
Umozliwia on jednoczesnie
wygtadzenie zadrapan oraz
zapewnienie optymalnej
przyczepnos$ci pod naktadang
nastepnie uszczelniajgca
powtoke ochronng. Nastepnie
natozy¢ uszczelniajgcg powtoke
ochronng w postaci Floortec 2K-
PU-Siegel 474. Przestrzegac¢
przy tym danych z karty
praktycznego stosowania
.Floortec 2K-PU-Siegel 474"

Usuwanie plam i sladéw
po otarciach z gumy

Uporczywe plamy oraz slady po
obtarciach z gumy mozna
usungc¢ przy pomocy
nierozcienczonego preparatu PU
Reiniger 3429 sciereczkg lub
niepozostawiajgcg zadrapan,
biatg naktadka. Wyczyszczone
miejsca przetrze¢ nastepnie
czystg wodg. Plamy nalezy
usuwac jak najszybciej,
poniewaz niektore rodzaje
zabrudzeh moga utrwalac sie z
czasem, a ich catkowite
usuniecie moze wtedy stac sie
bardzo trudne lub catkiem
niemozliwe. W rzadkich
przypadkach mogg by¢
wymagane specjalistyczne
procedury czyszczgce, ktore
nalezy wyprobowac¢ na danym
obiekcie.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna
basuje na intensywnych
pracach na rozwojem
produktow oraz na wieloletnim
doswiadczeniu w praktyce.
Instrukcja ta zostata
opracowana z uwzglednieniem
niemieckich ustaw, norm,
przepisow i wytycznych. Jest
ona tlumaczeniem wers;ji
niemieckiej. Jej zawartosc nie
Swiadczy o zadnym stosunku
prawnym. Wykonawca/kupujacy
nie jest zwolniony ze
sprawdzenia przydatnosci i
mozliwosci uzycia naszych
produktow na wtasng
odpowiedzialnos¢ dla
przewidzianego zastosowania.
Poza tym obowigzujg nasze
Ogoblne warunki handlowe.

Z chwilg ukazania sie howego
wydania niniejszej instrukciji
technicznej dotychczasowe
dane tracg waznosé. Aktualna
wersja jest dostepna w
internecie. Version Il

Brillux Polska Sp. z o.0.
ul. Santocka 39

71-083 Szczecin
POLSKA

tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl
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