Karta Praktycznego Stosowania

2K-Epoxi Varioprimer S 864

2K-Epoxi
Varioprimer

uniwersalny preparat gruntujacy zapobiegajacy korozji, do aplikacji
metoda natrysku, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

Zakres zastosowania

Jako srodek zwiekszajgcy przyczepnosé, do aplikacji metoda natrysku,
na zewnatrz i do wnetrz, np. na cynku, ocynkowanej stali, aluminium,
rurach miedzianych (rury kaloryferow) tworzywach sztucznych
przeznaczonych do malowania (instrukcja BFS nr 22), lakierach
proszkowych, powtokach CoilCoating, ptytach glasal, ptytach wiérowych
taczonych spoiwem w postaci cementu, ptytkach sciennych, nosnych
dwusktadnikowych powtok wypalanych oraz elementach stalowych
narazonych na duzy wptyw czynnikédw mechanicznych i chemicznych.

- dwusktadnikowy

- na bazie zywicy epoksydowej

- idealny do aplikacji natryskowej Airless

- mat

- zapobiegajacy koroz;ji

- ekstremalnie dobra przyczepnosé

- szybkoschngcy

- tatwa aplikacja

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

- wysoce odporny na obcigzenia mechaniczne i chemiczne

- uniwersalny podktad pod lakiery alkidowe, akrylowe, epoksydowe,
PUR i na bazie zywicy kopolimerowej

Kolory Nr Scala Nazwa
- 0095 biaty
75.03.12 7035 lichtgrau
90.03.30 7126 antracyt
27.12.24 8101 czerwonobrgzowy
Kolory Basecode dostepne w ramach Systemu barwienia Brillux.

Stopien potysku mat

#/ Brillux
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Opis produktu

Produkt bazowy

LZO

Temperatura zaptonu
Gestosé

Opakowania

zywica epoksydowa, zawiera rozpuszczalniki

Limit wedtug dyrektywy UE dla tej kategorii produktow (kat. A/j):

500 g/l (2010).

Ten produkt zawiera maks. 500 g/l LZO.

Catkowita warto$¢ LZO jest podawana dla gotowej do uzycia mieszanki
materiatu podstawowego i utwardzacza.

+23 °C

ok.. 1,31 g/cm?

4 | opakowanie kombi z utwardzaczem

Stosowanie

Proporcje mieszania

Mieszanie

Czas wstepnej reakcji

Rozcienczanie

Barwienie

Kompatybilnos¢

Aplikacja

Czas zastosowania
(w temp. +20 °C)

Wydajnos¢

Temperatura aplikacji

Czyszczenie narzedzi

3,5 czesci objetosciowych 2K-Epoxi Varioprimer S 864 — sktadnik A —
do 1 czesci objetosciowej utwardzacza — sktadnik B. Odpowiada to ok
5:1 czesci wagowych.

Doktadnie wymiesza¢ materiat podstawowy i utwardzacz w podanych
proporcjach. Nastepnie przela¢ materiat do innego pojemnika i jeszcze
raz dokfadnie wymieszac. Zapobiegaé wmieszaniu w mase powietrza.
Nie miesza¢ Swiezo wymieszanego materiatu z resztkami materiatu.
Materiat aplikowa¢ do uptywie czasu wstepnej reakcji uwzgledniajgc
czas zastosowania.

Po pierwszym wymieszaniu odstawi¢ na ok. 10 min. w celu uzyskania
wstepnej reakcji.

Produkt gotowy do aplikacji natryskowej. Aplikowaé wytgcznie bez
rozcienczania.

Wszystkie kolory mozna ze sobg mieszac.

Do mieszania jedynie z materiatami tego samego rodzaju
wyszczegolnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania.

2K-Epoxi Varioprimer S 864 mozna aplikowa¢ pedzlem, watkiem lub
metodg natrysku. Zaleca sie aplikacje natryskowa, bez rozciehczania.
Do aplikacji pedzlem lub watkiem zalecamy uzycie 2K-Epoxi
Varioprimer 865. Szczegdtowe informacje na temat aplikacji metodg
natrysku mozna znalez¢ w ponizszej tabeli ,Dane dotyczgce natrysku”.

Ok. 8 godziny. Wraz ze wzrostem temperatury czas zastosowania ulega
skréceniu.

Po uptywie czasu zastosowania nie rozciencza¢ materiatu i nie
poddawac go dalszej obrobce.

Ok. 120 ml/m? gotowej mieszanki na jedng powtoke.
Doktadne wartosci zuzycia mozna ustali¢, wykonujgc probke na danym
obiekcie.

Nie stosowaé w temperaturze otoczenia i obiektu ponizej +8 °C oraz
przy duzej wilgotnosci powietrza. Korzystne warunki w zakresie
temperatur otoczenia i obiektu od +10 °C do +25°C. Przestrzega¢
temperatury punktu rosy.

Bezposrednio po uzyciu za pomocg rozpuszczalnika Epoxi-Verdiinnung
854.
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Stosowanie

Dane dotyczace natrysku

System Kat Doptywl/ilos¢ | Cisnienielilos¢ . . Natrysk
Dysza . . Rozcienczanie .
natrysku natrysku powietrza materiatu krzyzowy
V‘{YS.OK'? 1,8 mm - - 3,5-4 baréw nie rozcienczac 1%
ci$nienie
niskie cisnienie | z6tta nasadka ustawienie
1 2 - 50-100% pierscienia ok. 3 % 1-17%
) Frontend 2
6-8

, 3 o Fno 3,5 bar . , e 1

AirCoat 3 0,008-0,011 cala | 20°-50 . 180 baréw nie rozcienczac 1-1%
(powietrze)

Airless ¥ 0,008-0,014 cala | 20°-50° - 160-200 baréw | nie rozcienczac 1-1%

Dane w oparciu o temperature podtoza i otoczenia +20°C.
) Dane dotycza technologii XVLP z wykorzystaniem Wagner FinishControl FC 3500 lub FC 5000.
2) Nasadka natryskowa StandardSpray (zétta) do wszystkich powszechnie stosowanych lakieréw i lazur. Dysze

utrzymywac w czystosci réwniez podczas aplikacji. Zaschnietg farbe usuwaé przy pomocy miekkiej
szczoteczki. Przestrzega¢ wskazéwek producenta urzgdzenia.

3) Dane w oparciu o wykorzystanie dysz AirCoat 09/40 (kaptur czerwony) dla np. zastosowania
wielkopowierzchniowego rowniez dysza 11/40 przy jednakowych ustawieniach.
4) Dane dotycza wykorzystania dysz FineFinish-Disen 408, 410 lub 412 z uchwytem TradeTip 3 - fioletowy).

Schniecie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Powierzchnie gotowe do dalszej obrébki po ok. 6 godzinach. Po 48
godzinach konieczne jest gruntowne przeszlifowanie w celu dalszej
obrébki. W przypadku nizszych temperatur i/lub wyzszej wilgotnosci
powietrza nalezy uwzgledni¢ dtuzszy czas schniecia.

Przechowywanie

W suchym i chfodnym miejscu. Szczelnie zamyka¢ napoczete
opakowania.

Deklaracja

Kod produktu RE70
Przestrzegaé¢ danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

#/ Brillux
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Przebieg prac

Wstepne przygotowanie
podtoza

Warstwa gruntujaca

Warstwa posrednia i
nawierzchniowa

Podtoze musi byé zwarte, suche, czyste, wykazywaé dobrg
przyczepnosé, by¢ nosne i wolne od substancji antyadhezyjnych.
Istniejgce powitoki zbada¢ pod wzgledem zdatnosci, nosnosci i
przyczepnosci. Powierzchnie cynkowe i ocynkowane przygotowac,
czyszczgc preparatem Uni-Reiniger 1032 lub zwilzajgc powierzchnie
roztworem amoniakalnym (zgodnie z instrukcjg BFS nr 5, ustep 3.3).
Aluminium polerowane wyczysci¢ np. preparatem Uni-Reiniger 1032 i
widkning szlifierska, a nastepnie doktadnie sptukac cieptg woda.
Aluminium eloksowane wyczysci¢ na mokro np. preparatem Uni-
Reiniger 1032 lub wodnym papierem $ciernym o ziarnistosci 240 lub
mniejszej. Nastepnie doktadnie sptuka¢ wodg kilkukrotnie. Podczas
obrébki aluminium przestrzegac instrukciji BFS nr 6. Tworzywa sztuczne
przygotowac zgodnie z instrukcjg BFS nr 22. Na podtozach, na ktérych
istnieje mozliwos¢ rozpuszczenia lub ztuszczenia sie starych powtok
olejowych lub lakierowych, zalecamy wykonanie aplikacji probne;j.
Uszkodzone i nieodpowiednie powioki nalezy usungé i poddaé
odpowiedniej utylizacji. Nieuszkodzone stare powtoki doktadnie
przeszlifowaé. Podczas obrébki oraz usuwania farby np. w procesach
szlifowania, wypalania itp. moze powstawac szkodliwy dla zdrowia
pyl/opary. Prace te nalezy wykonywac tylko w dobrze wietrzonych
miejscach, a w razie potrzeby zadba¢ o odpowiednie wyposazenie
ochronne (ochrone drog oddechowych). W razie potrzeby poddaé
podtoze obrébce wstepnej. Patrz takze przepisy VOB (niem.
znormalizowane warunki zlecania i wykonywania robét budowlanych)
czes¢ C, DIN 18363, ust. 3.

w zaleznosci od elementu, wymogow i dostepnosci za pomocg 2K-
Epoxi Varioprimer S 864. Na cynku i powierzchniach ocynkowanych na
zewnatrz przed natozeniem powtoki nawierzchniowej za pomocg lakieru
na bazie zywicy alkidowej wymagane jest podwojne malowanie. Piyty
widrowe tgczone spoiwem w postaci cementu nalezy dokfadnie pokryé
ze wszystkich stron, tgcznie z miejscami ciecia.

W zaleznosci od elementu, wymogéw i dostepnosci nastepne powtoki
wykonywac przy uzyciu lakieréw alkidowych, akrylowych,
epoksydowych, poliuretanowych lub na bazie zywicy kopolimerowe;.

Dalsza obrébka
Zastosowanie w
pomieszczeniach

Gruntowanie na powlokach
CoilCoating

Gruntowanie drewna

Aby uzyskac¢ dobrg przyczepnos¢ miedzy warstwami bez szlifowania,
nalezy natozy¢ nastepng warstwe przed uptywem 48 godzin.

W przypadku zastosowania w pomieszczeniach zapewni¢
wystarczajgcg wentylacje podczas aplikacji i schniecia.

Przydatnosc powtok CoilCoating nalezy sprawdzi¢ dla poszczegdinych
przypadkow na miejscu wykonujgc probne malowanie.

Do wykonania warstwy gruntujgcej na drewnie zalecamy zastosowanie
Impredur Grund 835.
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Aplikacja koloréw jaskrawych Jaskrawe, czyste kolory intensywne, np. zétty, pomaranczowy,

i intensywnych  czerwony, magenta i z6tto-zielony, posiadajg stabsze wtasciwosci
kryjace ze wzgledu na zawarte w nich pigmenty. W przypadku
krytycznych odcieni z zakresu tych koloréw zalecamy uprzednie
natozenie w petni kryjgcej powtoki odpowiednio dobranego koloru
podstawowego (Basecode). Moze by¢ konieczne natozenie
dodatkowych powiok materiatu.

Dalsze dane Nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych w kartach praktycznego
stosowania poszczegodlnych produktéw.

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad
rozwojem produktéw oraz na wieloletnim praktycznym dos$wiadczeniu.
Ttumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z
uwzglednieniem niemieckich ustaw, norm, przepiséw i wytycznych. Jej
tre$¢ nie swiadczy o zadnym stosunku prawnym. Uzytkownik/nabywca
nie jest zwolniony z obowigzku kontrolowania produktéw we wtasnym
zakresie pod katem ich przydatnosci do planowanego zastosowania.
Poza tym obowigzujg nasze ogdlne warunki handlowe.

Z chwilg ukazania sie nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej
dotychczasowe dane tracg waznos¢. Aktualna wersja jest dostepna w
internecie.

Brillux Polska Sp. z 0.0.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA

tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@pbrillux.pl
www.brillux.pl
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