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1. Aufgabenstellung

Die Firma Brillux GmbH & Co. KG in D-48163 Minster beauftragte das Kunststoff-Institut
Lidenscheid mit der Priifung der Reinigungsfahigkeit.

2. Vorgelegte Materialien

Dem Kunststoff-Institut Lidenscheid wurden am 13. November 2025 folgende Proben zur
Verfligung gestellt:

Kurzbezeichnung Menge Detailbeschreibung der Proben
der Proben

Muster 1 1 herkdmmliche Innendispersion
Muster 2 1 Sensocryl 267

Tabelle 1: Ubersicht Probenbezeichnungen

Abbildung 1: Zur Verfligung gestelltes Muster (exemplarisch)

3. Untersuchungen
3.1 Durchfiihrungszeitraum

Die Untersuchungen wurden in der 47. Kalenderwoche 2025 durchgefiihrt.

3.2 Probenpréaparation

Das Muster wurde via Prazisionssage in kleinere Segmente (ca. DIN A5) prapariert.
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3.3 Anschmutz-u

Die Priifung wurde in

. Reinigungsverhalten nach KIMW 004° (2008-09)

Anlehnung an die Norm KIMW 004 mit 6 verschiedenen Medien

durchgefiihrt. Zunachst wurden die jeweiligen Prifmedien mittels Stempel auf die Proben

appliziert. Die Probekorper wurden nach der Applikation des Priifmediums 24 h im Normalklima

gelagert. AnschlieBend erfolgte eine automatisierte Reinigung der Proben. Folgende Gerate /
Einstellungen / Medien wurden fiur die Prifung herangezogen:

- Prifgerat:

- Hibe:

- Hubweg:

- Belastung:

- Prifgewebe:

- Medien:

- Applikationsgerat:

Lineartester 249 der Fa. Erichsen
10 Hibe
60 mm
9N
Priifung mit feuchtem Gewebe (Deionisiertes Wasser, je Prifung 1 ml)
- 1 Lage TIC Crockmeter Squares 50mm x 50mm gemaB ISO 105-F09
- 2 Lagen Poliertuch DuPont™ Sontara® (50mm x 50mm)
- Coca Cola (Original)
- O-Saft (100% Fruchtsaft)
- Instantkaffee (Nescafe Classic, 3 g auf 100 ml
kochendes Wasser)
- Maggi Wirze
- Maribel Erdbeere Fruchtaufstrich
- Ketchup (Heinz)

Stempel Typ trodate printy 4912
(Stempelklischee 12mm x 40mm, 50-60 Shore A)

Die Beurteilung erfolgte direkt nach der Priifung in einer Lichtkabine unter Normlichtart D65.

Kennzahl Zustand Beispiel
keine Rickstande des
9-10 i.0. Zustand Prifmediums
minimale Riickstédnde des
8 i.0. Zustand Prifmediums
Qualitatswarnehmung wird leichte Riickstande des
7 nicht nennenswert beeinflusst Prifmediums
optische und haptische deutliche Abzeichnung des
6 Merkmalsauspragung Prifmediums
unzumutbare optische und starke Abzeichnung des
5 haptische Merkmalsauspragung Prifmediums

Tabelle 2:

Beurteilungskennzahlen fiir die Reinigungsfdhigkeit
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4. Ergebnisse

Die ermittelten Ergebnisse sind in der Tabelle 3 aufgefiihrt.

Ergebnisse
.. Kennzahl Kennzahl
LB LT /7 e herkommliche Innendispersion Sensocryl 267
Anschmutz- u.
1vs. 2 Reinigungsverhalt
Coca Cola en nach KIMW
004° (2008-09)
Kennzahl 6 Kennzahl 10
(Anschmutzung kaum ausgepragt)
Anschmutz- u.
1vs. 2 Reinigungsverhalt
Orangensaft en nach KIMW
004° (2008-09)
Kennzahl 6 Kennzahl 8
3 :-n;;a -
SZE
Anschmutz- u.
1vs. 2 Reinigungsverhalt ;
Instantkaffee | en nach KIMW P
004° (2008-09) 7%;
Kennzahl 6 Kennzahl 7
Anschmutz- u.
1vs. 2 Reinigungsverhalt
Maggi Wiirze en nach KIMW
004° (2008-09)
Kennzahl 5 Kennzahl 10
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Ergebnisse
.. Kennzahl Kennzahl
Muster Prifung / Norm herkdmmliche Innendispersion Sensocryl 267
Anschmutz- u.
1vs. 2 .
Reinigungsverhalt
Erdbeere
Fruchtaufstrich en nach KIMW
004° (2008-09)
Kennzahl 9 Kennzahl 10
Anschmutz- u.
1vs. 2 Reinigungsverhalt
Ketchup en nach KIMW h
004° (2008-09) ; &k :
Kennzahl 6 Kennzahl 9

Tabelle 3: Ubersicht der ermittelten Ergebnisse

Hinweis:

°: nicht akkreditiertes Priifverfahren.
Normierte Priifverfahren ohne Kennzeichnung sind nach ISO 17025 akkreditiert.

a) Die Ergebnisse der durchgefihrten Priifungen haben ausschlieBlich Glltigkeit fur die dem Kunststoff-
Institut zur Verfligung gestellten Bauteile/Muster und im Zusammenhang mit den beigestellten
Informationen.

b) Dieser Priifbericht darf nur als Ganzes vervielfdltigt werden, eine nur auszugsweise Vervielfaltigung
dieses Berichtes ist ohne Genehmigung der KIMW Priif- und Analyse GmbH, 58507 Liidenscheid nicht
zulassig.

c) Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardunsicherheit durch
Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k = 2 ergibt. Der Wert der MessgroBe liegt mit einer
Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent im zugeordneten Werteintervall.

d) Wenn eine Aussage zur Konformitat zu einer Spezifikation oder Norm in diesem Bericht gemacht wird,
so erfolgt diese, wenn nicht anders angegeben gemdaB KIMW-Entscheidungsregel www.kunststoff-
institut.de/entscheidungsregel.

e) Die Bewertung durch die KIMW Prif- und Analyse GmbH erfolgte auf Basis der Angaben der
zugehdérigen Spezifikation und nach bestem Wissen und Gewissen. Sie ist jedoch als nicht bindend fir
den OEM/Abnehmer des Priifberichts zu werten, dem die letztendliche Entscheidung hieriiber obliegt.

f)  AusschlieBlich der elektronisch signierte oder gedruckte und unterschriebene Bericht hat Giiltigkeit.
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